Rys. 8: SZCZEGOL STYKU OCIEPLENIA Z DACHEM PLASKIM
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UWAGI:

Potgczenia systemow ocieplen z elementami konstrukcyjnymi muszg by¢ wykonane
w taki sposéb aby gwarantowaty szczelno$¢ takiego uktadu.

1)"cienkowarstwowy tynk strukturalny" Greinplast T,G,X,S,H,A w zalezno$ci od wybranego rozwigzania

2)"warstwa gruntujgca" Greinplast F,SP,XP w zaleznosci od wybranego tynku

3)"warstwa zbrojgca" Greinplast K lub KW w zaleznosci od materiatu termoizolacyjnego z zatopiong siatkg zbrojaca zgodg
z AT i ETA

4)"ptyta styropianowa" zgodnie z AT i ETA

5) "zaprawa klejowa" Greinplast KS,K lub KWP, KW w zalezno$ci od zastosowanego materiatu termoizolacyjnego
6)"kotek do mocowania termoizolacji" zgodny z AT i ETA

7) $ciana

8) "warstwa rozprezna" Greinplast KP, sznur dylatacyjny Greinplast DSD lub tasma rozprezna- stosowa¢ w zalezno$ci od
rozwigzania

9)"uszczelniacz hybrydowy" Greinplast EHE
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