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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje tasmy i maty uszczelniajace Jaeger Polska,

produkowane przez Jaeger Polska Sp. z 0.0., ul. Zwirowa 1, 64-920 Pita, w zaktadach produkcyjnych

w Polsce, Niemczech i Austrii.

Polska:

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy tasm i mat uszczelniajacych Jaeger

taSma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUW, PL-1, BOLIX
HYDRO-TW, TUW Plus, Global, NanoTape MD Ilub Tasma uszczelniajagca KLEIB-TUW,
o szerokosci co najmniej 80 mm, z no$nikiem z widkniny poliestrowej, na ktérg natozony jest
jednostronnie lub dwustronnie, centralnie, pas o szeroko$ci co najmniej 50 mm, wykonany
z termoplastycznego elastomeru; na wierzchniej stronie powtoki termoplastycznej, na calej
szerokosci pasa, widoczna jest faktura w postaci rombow; tasma moze réwniez wystepowaé bez
faktury,

taSma uszczelniajagca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUW 2PP, PL-1 DZ,
Sopro DBF 638 - Tasma uszczelniajgca, MAPEBAND lub Tasma Dichtmatte TUW 2PS,
0 szerokosci co najmniej 100 mm, z no$nikiem z widkniny polipropylenowej lub poliestrowe;j,
na ktdrg natozony jest jednostronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmniej 50 mm, wykonany
z termoplastycznego elastomeru; w $rodkowej czesci pasa znajduje sie strefa rozciggliwa
0 szerokos$ci co najmniej 10 mm, bez no$nika; na wierzchniej stronie powtoki termoplastycznej,
na catej szeroko$ci pasa, widoczna jest faktura w postaci rombdéw; tasma moze réwniez
wystepowac bez faktury,

tasma uszczelniajagca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUW 3PS, PL-1/3 DZ,
GREINPLAST ITE - tasma izolacyjna, Tasma TUW 3PS Brachem lub Tasma Brachem TTUW
3PS PLX, o szerokosci co najmniej 100 mm, z nosnikiem z wiokniny poliestrowej lub
polipropylenowej, na ktérg natozony jest jednostronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmniej
50 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; w Srodkowej czesci pasa znajduje sie strefa
rozciggliwa o szeroko$ci co najmniej 10 mm, bez no$nika; na catej szerokosci powioki
termoplastycznej wystepuje jednostronnie widknina poliestrowa lub polipropylenowa; na
wierzchniej stronie powtoki termoplastycznej, na catej szeroko$ci pasa, widoczna jest faktura
w postaci rombéw; taSma moze réwniez wystepowac bez faktury,

taSma uszczelniajagca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TU, PL-2, EKOR TU
120/70, BOTAMENT AB 78, BOLIX HYDRO-T, MASter tasma uszczelniajgca, BAUMEISTER
120/70, IZOLANIT - tadma uszczelniajgca, Primacol taSma uszczelniajgca, FAST - tasma
uszczelniajgca, STALCO - tasma uszczelniajgca, MONOLITH FLEXTEX E, GREINPLAST ITW -
tasma izolacyjna wewnetrzna, Od A do Z FLEX tasma uszczelniajgca, Tasma uszczelniajaca
KLEIB-TU, weber.tec uni 120/70, NanoTape ST, Expert Line, Baumaster, Qseal Tapes
Wewnetrzna, Murexin DB 60, Tasma uszczelniajgca PILMAS 10m, Tasma uszczelniajaca
PILMAS 50m, IZOPLAST PL2, SIKA® Seal Tape-S, Taéma uszczelniajgca ALPOL T1, WIM
TASMA USZCZELNIAJACA, Taséma Standard Eco, Tasma Dichtmatte TU, WaterproofTape
Standard, Triochem 2-band, LICO MIX taséma uszczelniajaca AQUA BALANCE TU, MAJESTIK
Bandstik 50, MAJESTIK Bandstik 10, NanoTape ST, TYTAN PROFESSIONAL Tasma TU,
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Imprefarb, KERAKOLL AQUASTOP 120 lub Carpetstone — Taséma Uszczelniajgca, o szerokosci
co najmniej 80 mm, z no$nikiem z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktérg natozony jest
jednostronnie lub obustronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmniej 30 mm, wykonany
z termoplastycznego elastomeru; po obu stronach powtoki termoplastycznej, na catej szeroko$ci
pasa, widoczna jest faktura w postaci rombow; taSma moze rowniez wystepowaé bez faktury; na
stronie spodniej, pod warstwa tworzywa, widoczna jest faktura dzianiny poliestrowej,

taséma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych PL-2S lub Expert Line,
o szeroko$ci co najmniej 80 mm, z no$nikiem z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktorg
natozony jest jednostronnie lub obustronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmniej 30 mm,
wykonany z termoplastycznego elastomeru; po obu stronach powtoki termoplastycznej, na catej
szerokosci pasa, widoczna jest faktura w postaci rombow; taSma moze réwniez wystepowaé bez
faktury; na stronie spodniej, pod warstwa tworzywa, widoczna jest faktura dzianiny poliestrowe;j,
taSma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUS-1, PL-2/1,
KOESTER Flexband 120/70, DEN BRAVEN SANITARY-BAND - Tasma hydroizolacyjna,
BOSTIK SANITARY-BAND - Tasma hydroizolacyjna, GOLDMURIT - Tasma do hydroizolac;ji,
BORAMAX Tasma uszczelniajgca, IZOHAN tasma uszczelniajaca, Qseal Tapes Zewnetrzna,
Tasma Standard S 4, Tasma Dichtmatte PL-2/1, IZOLANIT TUS, PROMA HYDROFLEX, EKOR
TUS-1 120/70, KR-1, Taséma uszczelniajgca EURO-MIX, TUS-1 Kreisel tasma uszczelniajaca,
NanoTape Extra 1/2, lzochem TU 120/70, HETMAN-FOLIoFLEX, Tasma PL2/1 Brachem,
NAFUFLEX DBS 120, NAFUFLEX DBS 200, Nexler Taéma Uszczelniajaca 120/70, Tasma ST
lub TYTAN PROFESSIONAL Tasma TUS-1, o szerokosci co najmniej 80 mm, z no$nikiem
z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktérg natozony jest obustronnie, centralnie, pas
o szeroko$ci co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; na catej
szerokos$ci powtoki termoplastycznej natozona jest jednostronnie witoknina poliestrowa lub
polipropylenowa,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUS-2, PL 2/2, PROMA
HYDROFLEX DS lub Taéma Standard S 3, o szerokosci co najmniej 80 mm, z no$nikiem
z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktérg natozony jest obustronnie, centralnie, pas
o szerokosci co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; na catej
szeroko$ci powtoki termoplastycznej natozona jest obustronnie widknina poliestrowa lub
polipropylenowa,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych PL-2/2 DZ, Murexin
DB 70, Tasma uszczelniajgca Baumit Strap lub Tasma Specjal SX 5, o szeroko$ci co najmniej
80 mm, z no$nikiem z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktérg natozony jest obustronnie,
centralnie, pas o szerokos$ci co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; na
catej szerokosci powtoki termoplastycznej, natozona jest obustronnie wtéknina poliestrowa lub
polipropylenowa, w centralnej czesci tasmy wystepuje strefa elastyczna pozbawiona dzianiny
poliestrowej o szerokosci co najmniej 10 mm,

taSma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TPER PS, PL-3 PE,
Qseal Tapes Uniwersalna, IZOPLAST PL3, SKAtA HYDROELASTON, TPER tasma
uszczelniajgca, Tasma uszczelniajaca hydroizolacyjna TPER, Mata uszczelniajgca VAB,
MU Mata uszczelniajgca quick-mix, Arsanit Hydro-TU tasma uszczelniajgca, Arsanit Hydro-TUB
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tasma uszczelniajgca z paskiem butylowym, BORAMAX Membrana Uszczelniajaca, Laminat LW
11, Primacol tadma uszczelniajgca uniwersalna, BOLIX HYDRO-MB, BOLIX HYDRO-MB 300,
BOLIX HYDRO-MS, MONOLITH FLEXTEX TDSO, IZOHAN tasma uszczelniajagca 120/120,
IZOHAN BT, Nexler Tasma Uszczelniajgca 120/120, Nexler BT, MASter tasma do hydroizolacji,
PCI Pecitape® Objekt, PCI Pecitape® 250, PCI Pecitape WSP, PCI Pecitape 2in1, NanoTape
MonoFlex, NanoTape MonoFlex BT, KNAUF Hydro Flex Tasma uszczelniajgca, Optostop
Aquaflex BAND BT 120, Optostop Aquaflex BAND BTE 120, Optostop Aquaflex MAT BT, Tasma
uszczelniajgca OD A DO Z FLEX na Wiodkninie TPER PS, Knauf Hydro Flex mata
uszczelniajgca, TPER Kreisel tasma uszczelniajaca, TPER BT Kreisel tasma uszczelniajaca, FB
PLUS, FB PLUS 300, FB PLUS 1000, FB PLUS z butylem, HYDROPROTEKT, Imprefarb,
Izochem TU 120/120, WB Tape Pro, WB Membrane, Triochem 3-band, WaterproofTape Specjal,
POLIMIN, Tasma PL3 Brachem, Tasma PL3 BT Brachem, Tasma Brachem PL3 Hard,
MAPEBAND W, Tasma uszczelniajgca ARDEX S 30, NanoTape MonoFlex, NanoTape
MonoFlex 120, NanoTape MonoFlex BT, TYTAN PROFESSIONAL Tasma TPER, TYTAN
PROFESSIONAL Tasma TPER BUT, TYTAN PROFESSIONAL Mata TPER, ARDEX AS T12,
Tasma uszczelniajgca TPER EURO-MIX, Botament AB, FAST PRO - tasma uszczelniajaca,
FAST PRO BT - tasma uszczelniajgca, SEMPRE tasma uszczelniajgca, SEMPRE BT tasma
uszczelniajgca, PIGMENT IZOLANIT C24/C32, PROMA HYDROFLEX S, DUBLET — HYDRO
STOP Tasma Uszczelniajgca, Carpetstone TOP, Carpetstone TOP BT, Carpetstone TOP 12O,
Carpetstone TOP MAT lub Optostop Aquaflex BAND BTE, o szeroko$ci co najmniej 70 mm,
sktadajaca sig¢ z dwoch warstw widkniny poliestrowej, pomigdzy ktérymi znajduje sig, na catej
szerokosci tasmy, warstwa termoplastycznego elastomeru; wzdtuz jednej lub obu krawedzi
taSmy moze wystepowaé perforacja w postaci otworéw; wzdtuz jednej krawedzi tasmy moze
wystepowac wstega butylu,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TPER PP, PL-3 TPE,
GREINPLAST ITU - tasma izolacyjna uniwersalna, GREINPLAST ITU-B - taéma izolacyjna
uniwersalna z paskiem butylowym, ASO-Dichtband-Obiekt 120/50, KOESTER Flextec,
weber.tec 828 DB 75, weber.tec 828 DB 150, Soudatape ST, DEN BRAVEN SANITARY-BAND
EXTRA - Tasma hydroizolacyjna flizelinowa, BOSTIK SANITARY-BAND EXTRA - Tasma
hydroizolacyjna flizelinowa, Sika® SealTape-F, TASMA USZCZELNIAJACA BUILDFIX, Ceresit
tasma uszczelniajgca CL 152, Tasma uszczelniajgca ALPOL TW1, Taséma uszczelniajgca
ALPOL TW2, Laminat LW 41, EKOR TPER BT 120, EKOR TPER, WaterproofTape, Murexin DB
80, Murexin AE 200, Botament SB 78 systemowa tasma uszczelniajaca, WIM FLEXBAND, LICO
MIX tasma uszczelniajgca AQUA BALANCE TPER PP, NOVAG FLEX BAND, FLEXTEX E 120 P,
FLEXTEX E 200, Tasma uszczelniajgca Radaway, Ultrament Tasma uszczelniajaca
12 cm x 5 m, Ultrament Tasma uszczelniajaca 12 cm x 10 m, Tasma Dichtmatte PL3 TPE, Mata
PL3 Brachem, Tasma uszczelniajagca Baumit Strap Plus, DBF Taséma uszczelniajaca quick-mix,
BDF-b Tasma uszczelniajgca z wstega z butylu quick-mix, Mata MU Brachem, MAPEBAND XL,
RENOPLAST PL3, Tasma progowa PL3, Taséma uszczelniajgca z paskiem butylu ALPOL TWB1,
Tasma uszczelniajaca z paskiem butylu ALPOL TWB3, WIPER ISOL-FLEX M, WIPER ISOL-
FLEX T, WIPER ISOL-FLEX T BT 120, WIPER ISOL-FLEX T BT 300, WIPER ISOL-FLEX T BT
400, ASO-DICHTBAND-120, ASO-Anschlussdichtband, Ceresit CL 89, SCHONOX® ST,
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SCHONOX® ST 50, SCHONOX® ST 25, SCHONOX® SB, SCHONOX® SB SET, StoSeal ST
120, StoSeal ST BT, Kerakoll Aquastop Plus 120, Kerakoll Aquastop Pro 120, Kerakoll Aquastop
Edge, Kerakoll Aquastop Pro 300 lub Kerakoll Aquastop Plus membrana, o szerokosci co
najmniej 70 mm, sktadajaca sie z dwoch warstw wiokniny polipropylenowej pomigdzy ktorymi
znajduje sie, na catej szerokosci tasmy, warstwa termoplastycznego elastomeru; wzdtuz jednej
lub obu krawedzi tasmy moze wystgpowac perforacja w postaci otworéw; wzdtuz jednej krawedzi
tasmy moze wystepowac wstega butylu,

taéma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TDS, BOTAMENT B 180
tasma dylatacyjna lub BOTAMENT B 240 tasma dylatacyjna, o szerokosci co najmniej 140 mm,
z no$nikiem z widkniny poliestrowej lub polipropylenowej, na ktérg natozony jest obustronnie,
centralnie, pas o szeroko$ci co najmniej 70 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru;
taéma moze mieé¢ réwniez na catej szerokosci tworzywa termoplastycznego natozong
obustronnie wtdknine poliestrowa lub polipropylenows,

tasma uszczelniajaca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TDS PP, JSTO, EKOR
TDS, IZOHAN szczelna tasma, SUPERFLEX B 240, IZOLANIT BIT, MONOLITH FLEXTEX TDS
NanoTape HP, FBF, Taéma uszczelniajagca dwustronnie powlekana ALPOL JSTO lub TYTAN
PROFESSIONAL Tasma TDS PP, o szerokosci co najmniej 140 mm, z nosnikiem z wtokniny
poliestrowej lub polipropylenowej, na ktéra natozony jest obustronnie, centralnie, pas
o szeroko$ci co najmniej 70 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; w $rodkowej
czesci pasa znajduje sie strefa rozciggliwa o szerokosci co najmniej 30 mm bez nosnika; na
wierzchniej stronie powtoki termoplastycznej, na catej szerokosci pasa, widoczna jest faktura
w postaci rombéw; tasma moze réwniez wystepowac bez faktury; na catej szeroko$ci powtoki
termoplastycznej moze wystepowac obustronnie widknina poliestrowa lub polipropylenowa,
tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych JSTO Flex, FLEXTEX
JSTO, ExtraTape lub BOLIX B-TH, o szerokosci co najmniej 140 mm, z no$nikiem z widkniny
poliestrowej lub polipropylenowej, na ktora natozony jest jednostronnie, centralnie, pas
o szerokos$ci co najmniej 70 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; w srodkowej
czesci pasa znajduje sig strefa rozciggliwa, o szerokosci co najmniej 30 mm bez nosnika; na
wierzchniej stronie powtoki termoplastycznej, na catej szerokosci pasa, widoczna jest faktura;
tasma moze réwniez wystepowac bez faktury,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych IZOHYDROTEX PP, Mata
uszczelniajagca MU, PCl Pecilastic® W, NanoTape MonoTex, Murexin AE 100, Mata
uszczelniajagca Radaway, Mata Dichtmatte MU, WaterproofTape Special, Mata uszczelniajaca
ALPOL MU, NOVAG AE, Ceresit CL 62, SIEME MATLASTIC, SIEME MAT-T, WIPER ISOL-
ONE M100, WIPER ISOL-ONE M200, WIPER ISOL-ONE T, PROFILPAS, WIM Mata
uszczelniajaca MU, SCHONOX® AB lub ASO-Dichtband-2000, o szerokosci co najmniej 80 mm,
skladajaca sie z dwoch warstw widkniny polipropylenowej, pomigdzy ktorymi znajduje sig, na
catej szeroko$ci tasmy, warstwa polietylenu,

taséma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych IZOHYDROTEX PS, Ami
taséma uszczelniajgca lub Ekor PP-PS, o szeroko$ci co najmniej 80 mm, sktadajgca sig z dwoch
warstw wiokniny poliestrowej, pomigdzy ktoérymi znajduje sig, na catej szerokosci tasmy, warstwa

polietylenu,
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tasma uszczelniajagca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TPU PP lub PL-3 TPU,
o szerokosci co najmniej 80 mm, skiadajaca sie z dwdch warstw widkniny polipropylenowe;j
pomiedzy ktorymi znajduje sie, na catej szerokosci tasmy, warstwa termoplastycznego
poliuretanu; wzdtuz jednej lub obu krawedzi tasmy moze wystepowaé perforacja w postaci
otworow; wzdtuz jednej krawedzi tas§my moze wystepowaé wstega butylu,

mata uszczelniajgco-rozdzielajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych MUR, Mata
Dichtmatte MUR, Mata uszczelniajgco-rozdzielajgca ALPOL MUR, WIM Mata uszczelniajaco -
rozdzielajgca MUR, Mata MUR Brachem lub Optostop Aquaflex MAT, o szeroko$ci co najmniej
80 mm, sktadajaca si¢ z dwéch warstw widkniny polipropylenowej, pomiedzy ktorymi znajduje
sig, na catej szerokosci, warstwa polietylenu.

Tasmy i maty uszczelniajgce Jaeger Polska sg stosowane z nastepujacymi elementami

uzupetniajgcymi, ktérych cechy identyfikacyjne podano w Zatgczniku A:

mankiet duzy / podloga o zamiennie stosowanych nazwach handlowych DM-B manszety
uszczelniajace quick-mix, Arsanit Hydro-MP mankiet uszczelniajacy podtogowy, PCl Pecitape®
42,5x42,5, EKOR M, KP-35, Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniajacy 425x425, Optostop
Aquaflex BAND M 360, TPER Kreisel mankiet podtogowy, Mankiet podtogowy Dichtmatte, Qseal
Tapes Mankiet podtogowy, GREINPLAST ITU-MP - mankiet izolacyjny podiogowy, weber.tec uni
MD, BOTAMENT SB 78 mankiet uszczelniajacy 425 x 425, WIM FLEXBAND MANKIET
PODLOGOWY, Murexin kotnierz uszczelniajgcy GD 70, Sopro EDMB 082 - Uszczelka
elastomerowa podtogowa, Mankiet uszczelniajacy podiogowy ALPOL MW2, NOVAG FL,
Mankiet podtogowy uszczelniajacy Baumit Gully, Mankiet podtogowy IZOPLAST PL3, MonoFlex
mankiet uszczelniajacy podtogowy, TYTAN PROFESSIONAL Mankiet poditogowy TPER,
KERAKOLL AQUASTOP 120-KOENIERZ 350X350, Ceresit CL 525, ARDEX AS F425, mankiet
podiogowy EURO-MIX, Sika® SealTape F Floor Patch, FAST PRO — mankiet podiogowy,
SEMPRE mankiet podiogowy, SCHONOX® ST FC, SCHONOX® FC, StoSeal ST MP, Kerakoll
Aquastop Plus mankiet 250x250, Kerakoll Aquastop Plus mankiet 330x330, DUBLET — HYDRO
STOP Mankiet podtogowy, Carpetstone TOP MP lub Optostop Aquaflex BAND MP PRO,
w formie kwadratu, kota lub prostokata, wykonany z dwoch warstw widkniny poliestrowej lub
polipropylenowej, pomigdzy ktérymi, na catej powierzchni, natozony jest termoplastyczny
elastomer, polietylen lub poliuretan; wzdluz wszystkich krawedzi mankietu, moze wystepowaé
perforacja w postaci otworéw; mankiet moze réwniez wystepowa¢ w wersji, w ktorej wkladka
elastomerowa, polietylenowa lub poliuretanowa nie jest pokryta warstwami widkniny na
powierzchni w ksztatcie okregu o $rednicy 20 + 180 mm, znajdujacej si¢ w centralnej czesci
mankietu; w centralnej cze$ci mankietu moze by¢ wykonany otwér o $rednicy co najmniej 8 mm,
mankiet maty / $ciana o zamiennie stosowanych nazwach handlowych DM-W manszety
uszczelniajgce quick-mix, Arsanit Hydro-MS mankiet uszczelniajacy $cienny, TPER Kreisel
mankiet scienny, Mankiet $cienny Dichtmatte, WIM FLEXBAND MANKIET USZCZELNIAJACY,
WIM FLEXBAND MANKIET USZCZELNIAJACY SSD, Optostop Aquaflex BAND M 120, Knauf
Hydro Flex mankiet uszczelniajacy 120x120, Botament SB 78 Mankiet uszczelniajacy 120*120,
Qseal Tapes Mankiet $cienny, weber.tec uni MM, Murexin DZ 40, Murexin DZ 80, KS-12, PCI
Pecitape® 10x10, Qseal Tapes Mankiet okragty, GREINPLAST ITU-MS - mankiet izolacyjny
Scienny, Mankiet uszczelniajacy $cienny ALPOL MW1, Mankiet uszczelniajacy ze strefg
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elastyczng ALPOL MWE, Soudatape PD, NOVAG FL, Mankiet $cienny uszczelniajgcy Baumit
Sleeve, Mankiet $cienny IZOPLAST PL3, MonoFlex mankiet uszczelniajgcy $cienny, TYTAN
PROFESSIONAL Mankiet $cienny TPER, TYTAN PROFESSIONAL Mankiet $cienny TPER SE,
KERAKOLL AQUASTOP 120-KOLNIERZ 120X120, WIPER ISOL-FLEX O, SIEME MAT-O,
WIPER ISOL-ONE O, Ceresit CL 83, ASO-Dichtmanschette-W8/20, ASO-Dichtmanschette-
W15/40, ARDEX AS WE120, ARDEX AS W120, mankiet $cienny EURO-MIX, Sika® SealTape F
Wall Patch, FAST PRO - mankiet $cienny, SEMPRE mankiet $cienny, Botament AB,
SCHONOX® ST D, SCHONOX® D, StoSeal ST MS, Kerakoll Aquastop Plus mankiet 120x120,
Kerakoll Aquastop Plus mankiet 150x150, Kerakoll Aquastop Plus mankiet 200x200, DUBLET —
HYDRO STOP Mankiet $cienny, Carpetstone TOP MS lub Optostop Aquaflex BAND MS PRO,
w formie kwadratu, kota lub prostokata, wykonany z dwoéch warstw wiékniny poliestrowej lub
polipropylenowej, pomiedzy ktorymi, na catej powierzchni, natozony jest termoplastyczny
elastomer, polietylen lub poliuretan; wzdtuz wszystkich krawedzi mankietu, moze wystgpowac
perforacja w postaci otworéw; mankiet moze réwniez wystgpowa¢ w wersji, w ktérej wktadka
elastomerowa, polietylenowa lub poliuretanowa nie jest pokryta warstwami wiokniny na
powierzchni w ksztatcie okregu o $rednicy 20 + 120 mm, znajdujacej si¢ w centralnej czesci
mankietu; w centralnej cze$ci mankietu moze by¢ wykonany otwoér o $rednicy co najmniej 8 mm,
naroznik zewnetrzny o zamiennie stosowanych nazwach handlowych GREINPLAST ITE-Z -
naroznik izolacyjny zewnetrzny, GREINPLAST ITW-Z - naroznik izolacyjny zewnetrzny,
weber.tec uni NZ, WIM NAROZNIK USZCZELNIAJACY ZEWNETRZNY, Qseal Tapes Naroznik
zewnetrzny, TUS-1 Kreisel naroznik zewnetrzny, Naroznik Dichtmatte zewnetrzny, EKOR NZ
TUS, DE-A Narozniki uszczelniajgce quick-mix, Arsanit Hydro-NZ naroznik uszczelniajacy
zewnetrzny, PCl Pecitape® 90° A, KNz-4, EKOR NZ TPER, Knauf Hydro Flex Naroznik
Zewnetrzny, Optostop Aquaflex BAND NZ, TPER Kreisel naroznik zewnetrzny, GREINPLAST
ITU-Z- naroznik izolacyjny zewnetrzny, Soudatape OC, Murexin naroznik zewnetrzny DA 80,
Botament SB 78 naroznik zewnetrzny, WIM FLEXBAND NAROZNIK ZEWNETRZNY, Murexin
naroznik zewnetrzny DA 70, Sopro EDE 018 - Naroznik uszczelniajgcy elastomerowy
zewnetrzny, Naroznik zewnetrzny ALPOL N2, Naroznik zewnetrzny ALPOL NW2, NOVAG CR,
Naroznik TUW 3PS Brachem, Naroznik PL3 Brachem, Ultrament Naroznik zewnetrzny,
BOTAMENT B 180 naroznik zewnetrzny, BOTAMENT B 240 naroznik zewnetrzny, Naroznik
zewnetrzny uszczelniajacy Baumit ExCorner, Naroznik zewnetrzny IZOPLAST PL2, Naroznik
zewnetrzny IZOPLAST PL3, MonoFlex naroznik zewnetrzny, ST naroznik zewnetrzny, TYTAN
PROFESSIONAL Naroznik zewnetrzny TU, TYTAN PROFESSIONAL Naroznik zewnetrzny
TPER, TYTAN PROFESSIONAL Naroznik zewnetrzny TUS-1, KERAKOLL AQUASTOP 120-
NAROZNIK ZEWNETRZNY, Naroznik zewnetrzny RENOPLAST PL3, WIPER ISOL-FLEX NZ,
SIEME MAT-NZ, WIPER ISOL-ONE NZ, Ceresit CL 87, ASO-Anschlussdichtecke-Multi, ASO-
Dichtecke-A, ASO-Dichtband-2000-Ecken-Aussen, ARDEX AS C270, naroznik zewnetrzny
EURO-MIX, Sika® SealTape S Outside corner, Sika® SealTape F Outside corner, FAST —
naroznik zewnetrzny, FAST PRO - naroznik zewnetrzny, SEMPRE naroznik zewnetrzny,
Botament AB, SCHONOX® ST EA, SCHONOX® MFC, SCHONOX® S.C., SCHONOX® EC,
StoSeal ST 120 NZ, Kerakoll Aquastop Plus 120 naroznik zewnetrzny, Kerakoll Aquastop Plus
naroznik uniwersalny, DUBLET — HYDRO STOP Naroznik zewnetrzny, Carpetstone — Naroznik
zewnetrzny, Carpetstone TOP NZ lub Optostop Aquaflex BAND NU — element wyprofilowany
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w ksztatcie naroznika, pokrywajgcy powierzchnig pionowa naroza icze$ciowo powierzchnie
pozioma, stykajacy sie z narozem,

- naroznik wewnetrzny o zamiennie stosowanych nazwach handlowych GREINPLAST ITE-W -
naroznik izolacyjny wewnetrzny, GREINPLAST ITW-W - naroznik izolacyjny wewnetrzny,
Naroznik wewnetrzny IZOPLAST PL2, Naroznik wewnetrzny IZOPLAST PL3, weber.tec uni NW,
WIM NAROZNIK USZCZELNIAJACY WEWNETRZNY, Qseal Tapes Naroznik wewnetrzny,
TUS-1 Kreisel naroznik wewnetrzny, Naroznik Dichtmatte wewnetrzny, EKOR NW TUS, DE-|
Narozniki uszczelniajace quick-mix, Arsanit Hydro-NW naroznik uszczelniajacy wewnetrzny, PCI
Pecitape® 90° I, KNw-3, EKOR NW TPER, Knauf Hydro Flex Naroznik Wewnetrzny, Optostop
Aquaflex BAND NW, TPER Kreisel naroznik wewnetrzny, GREINPLAST ITU-W-naroznik
izolacyjny wewnetrzny, Soudatape IC, Murexin naroznik wewnetrzny DI 80, Botament SB 78
naroznik wewnetrzny, WIM FLEXBAND NAROZNIK WEWNETRZNY, WIM FLEXBAND naroznik
prysznicowy LEWY, WIM FLEXBAND naroznik prysznicowy PRAWY, Murexin naroznik
wewnetrzny DI 70, Sopro EDE 019 - Naroznik uszczelniajacy elastomerowy wewnetrzny,
Naroznik wewnetrzny ALPOL N1, Naroznik wewnetrzny ALPOL NW1, NOVAG CR, Naroznik
TUW 3PS Brachem, Naroznik PL3 Brachem, Ultrament Naroznik wewnetrzny, BOTAMENT B
180 naroznik wewnetrzny, BOTAMENT B 240 naroznik wewnetrzny, Naroznik wewnetrzny
uszczelniajacy Baumit InCorner, MonoFlex naroznik wewnetrzny, ST naroznik wewnetrzny,
TYTAN PROFESSIONAL Naroznik wewnetrzny TU, TYTAN PROFESSIONAL Naroznik
wewnetrzny TPER, TYTAN PROFESSIONAL Naroznik wewnetrzny TUS-1, KERAKOLL
AQUASTOP 120-NAROZNIK WEWNETRZNY, Naroznik wewnetrzny RENOPLAST PL3, WIPER
ISOL-FLEX NW, SIEME MAT-NW, WIPER ISOL-ONE NW, Ceresit CL 86, ASO-
Anschlussdichtecke-I, ASO-Dichtecke-l, ASO-Dichtband-2000-Ecken-Innen, ARDEX AS C90,
naroznik wewnetrzny EURO-MIX, Sika® SealTape S Inside corner, Sika® SealTape F Inside
corner, Sika® SealTape F Slope corner, FAST — naroznik wewnetrzny, FAST PRO — naroznik
wewnetrzny, SEMPRE naroznik wewnetrzny, Botament AB, SCHONOX® ST IC, SCHONOX® IC,
StoSeal ST 120 NW, Kerakoll Aquastop Plus 120 naroznik wewnetrzny, Kerakoll Aquastop Plus
120 naroznik uniwersalny, DUBLET — HYDRO STOP Naroznik wewnetrzny, Carpetstone —
Naroznik wewnetrzny, Carpetstone TOP NW lub Optostop Aquaflex BAND NU - element
wyprofilowany w ksztatcie naroznika, pokrywajacy powierzchnig pionowg naroza i cze$ciowo
powierzchnig poziomg, stykajgca sie z narozem.

Tasmy i maty uszczelniajace Jaeger Polska dostarczane sa w postaci wsteg lub mogg byé
zwinigte w rolki. Tadmy i maty uszczelniajace Jaeger Polska nie posiadajg uszkodzen powierzchni ani

pofalowan krawedzi.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Tasmy i maty uszczelniajgce Jaeger Polska wraz z elementami uzupetniajagcymi sg
przeznaczone do zwigkszenia szczelnos$ci miejsc szczegolnie narazonych na zawilgocenie (narozy,
stykow $cian z podtogg, miejsc przechodzenia elementéw instalacji itp.) oraz do zapewnienia
szczelnosci w miejscach wystepowania naprezeni od rys skurczowych i termicznych, za wyjatkiem
dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powlokowych izolacji wodochronnych wewnatrz
budynkéw. Wszystkie wyroby moga by¢ stosowane jako uszczelnienia pod ptytki ceramiczne.
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Tasmy uszczelniajgce TU / ..., TUS-1 / ..., TUW 2PP / ..., TUW / .., TPER PS / ..,
TPER PP /... i TPU PP/ ... mogg by¢ rowniez stosowane na zewnatrz budynkéw, jako wktadki zbrojace
w rejonie dylatacji termicznych przy wykonywaniu podptytkowych powtok hydroizolacyjnych balkonow i
tarasow z mas lub zapraw polimerowo-cementowych, wprowadzonych do obrotu zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.
Mata uszczelniajgco-rozdzielajaca MUR / ... nie moze by¢ stosowana jako samodzielna
hydroizolacja powierzchni poziomych i pionowych.
Sposéb wykonywania uszczelnien oraz mocowania tasm, mat wraz z elementami
uzupetniajgcymi powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta.
Wyroby, objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczna, powinny by¢ stosowane zgodnie z:
— projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego zastosowania, polskimi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegélnosci z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
-~ wytycznymi okreslonymi w instrukcji, opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe tasm uszczelniajgcych Jaeger Polska podano w tablicach 1 + 4,

a wtasciwosci uzytkowe maty uszczelniajacej Jaeger Polska - w tablicy 5.

Tablica 1
. Wiasciwosci uzytkowe
Poz. chzaar:;:’emcszte ki Metody oceny
rysty TUW/... |[TUW2PP/..| TU/.. |TUW3PS/...
2 3 4 5 6 7
1 Szeroko$¢, mm: PN-EN
- czes$ci powleczonej 230 >50 >30 >50 1848-2:2003
- catkowita >80 >100 >80 >100 )
2 | Grubos¢ catkowita,mm | 057:079 | 0,51+0,79 | 0,47+0,69 | 0,54 +0,79 BALEN
3 Masza powierzchniowa, > 470 > 450 > 400 > 420 1849-2:2019
g/m ~ ~ ~ ~
4 | Wiasciwosci

mechaniczne przy

rozcigganiu:

- maksymalne
naprezenie >22 >1,0 >4,2 >1,4 5517-3\12'()813
rozciggajace, MPa ’

- wydiuzenie wzgledne PN-EN ISO
przy maksymainym >200 > 290 >110 >150 527-1:2020
naprezeniu
rozciggajacym, %

5 | Wodoszczelnos¢ przy PN-EN

cis$nieniu 0,15 MPa brak przeciekow 1928:2002

w czasie 24 h )

6 | Odporno$é na zmeczenie
B%;‘;‘Zﬂzf apow&oka_ brak peknigcia powloki i tasmy w rejonie
)rlzeznaczoz’mj %’0 szczeliny badawczej oraz innych uszkodzen - p.3.2.1

P zong obnizajacych szczelnos¢

stosowania m.in. na

balkonach i tarasach
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Tablica 2
. Wiasciwosci uzytkowe
Poz. ChZaars::imczte ki Metody oceny
akterystyki PL-2S/... | TUS-/.. | TUS-2/... | PL-22DZ]...
1 2 3 4 5 6 7
1 | Szeroko$¢, mm: PN-EN
- czg$ci powleczonej >30 >30 >30 =30 1848-2:2003
- catkowita >80 >80 > 80 >80 )
2 | Grubos¢ catkowita,mm | o 55.075 | 061+090 | 068+1,06| 064+084 PNEN
3 Masza powierzchniowa, > 560 > 490 >510 > 510 1849-2:2019
g/m B ‘ B _
4 | Wiasciwosci

mechaniczne przy

rozcigganiu:

. maksymaing >35 >38 >36 21,7 PN-EN ISO
naprezenie 527-3:2019
rozciggajace, MPa )

- wydtuzenie wzgledne - < > S

> > > >160 PN-EN |
przy maksymalnym 100 130 110 5517_1 2082%
naprezeniu ’
rozciagajacym, %
5 | Wodoszczelnos¢ przy PN-EN
cisnieniu 0,15 MPa brak przeciekéw 1928:2002
w czasie 24 h :
6 | Odpornos¢ na zmeczenie brak

- w uktadzie z powtokg, peknigcia

hydroizolacyjna, powioki

przeznaczong do i tasmy

stosowania m.in. na W rejonie

balkonach i tarasach - szczeliny - - p.3.2.1

badawczej
oraz innych
uszkodzen
obnizajacych
szczelnosé
Tablica 3
. Wiasciwosci uzytkowe
Poz. hZas::!mczte . Metody oceny
charakierysyki TPERPS/...| TPERPP/...| TDS/... TDSPP/ ...
1 2 3 4 5 6 7
1 | Szeroko$¢, mm:
- czg$ci powleczonej - - >70 =55 18 4PB,\-2"52’\(1)03
- catkowita >80 >80 > 140 >100 ’
2 | Grubos¢ catkowita, mm 0,42 + 0,78 0,45+ 0,84 1,13 +1,58 1,62 +2,16 PN-EN
3 gA/amsza powierzchniowa, > 340 > 340 >1310 > 1550 1849-2:2019
4 | Wiasciwosci

mechaniczne przy

rozcigganiu:

- maksyma_lne >34 >3,1 >4,1 >1,15 PN-EN ISO
naprezenie 527-3:2019
rozciagajace, MPa '

- wydtuzZenie wzglgdne >170 >170 > 25 > 340 PN-EN ISO
przy maksymalnym 527-1:2020
naprezeniu '
rozciggajacym, %

5 | Wodoszczelno$¢ przy PN-EN

ciénieniu 0,15 MPa brak przeciekow 1928:2002

w czasie 24 h
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Tablica 3, c.d.
. Wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze
Poz. . Metody oceny
charakterystyki TPERPS/...| TPERPP/...| TDS/.. | TDSPP/...
1 2 3 4 5 6 7
6 | Odpornos$¢ na zmeczenie
— badanie w ukladzie brak peknigcia powtoki
z powlokg i tadsmy w rejonie szczeliny
hydroizolacyjna, badawczej oraz innych - - p.3.2.1
przeznaczong do uszkodzen obnizajgcych
stosowania m.in. na szczelnosé
balkonach i tarasach
Tablica 4
Whasciwosci uzytkowe
Zasadnicze
Poz. charakterystyki  |JSTO Flex |IZOHYDROTEX | IZOHYDROTEX | 1o b, | Metodyoceny
/... PP/... PS/...
1 2 3 4 5 6 7
1 Szerokos$¢, mm:
- cze$ci powleczonej >55 - - - 1 858,\-2"52'\(1)03
- catkowita >100 >80 >80 >80 :
2 | Grubos$¢ catkowita, mm 1,33 + . . .
1,88 0,35+ 0,6 0,46 + 0,66 0,45+ 0,6 PN-EN
3 sI;/;er1ns2a powierzchniowa, > 1280 > 140 >310 > 300 1849-2:2019
4 | Wiasciwosci
mechaniczne przy
rozcigganiu:
- maksymalne wzdtuz > 15;
naprezenie >6,8 >8,8 >7,6 w poprzek gy_;iN;OSg
rozciagajace, MPa >15 ’
- wydiuzenie wzgledne wzdtuz PN-EN ISO
przy maksymalnym >1200; 27-1:2
naprezeniu 21040 270 2120 w poprzek 5 2020
rozciagajacym, % > 400
5 | Wodoszczelnos¢ przy PN-EN
cisnieniu 0,15 MPa brak przeciekow 1928T2002
w czasie 24 h ’
6 | Odpornos$¢ na zmeczenie brak
— badanie w uktadzie pekniecia
z powtokag powloki
hydroizolacyjna, i tasmy
przeznaczong do W rejonie
stosowania m.in. na - szczeliny p. 3.2.1
balkonach i tarasach badawczej
oraz innych
uszkodzen
obnizajacych
szczelnosé
Tablica 5
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki y Metody oceny
MUR/ ...
1 2 3 4
1 | Szerokos$¢ catkowita, mm >80
2 | Grubo$¢ catkowita, mm 0,95+ 1,08 PN-EN 1849-2:2019
3 | Masa powierzchniowa, g/m? > 400
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Tablica 5, c.d.
Wiasciwoscl uz
Poz. Zasadnicze charakterystyki ascwﬂ;tf:/ uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
4 | Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:
- maksymalna sita rozciagajaca, wzdtuz > 410; w poprzek > 420
i agaa PN-EN 12311-2:2013
- Wyd}uzenje wzgledne przy wzdiuz > 80; w poprzek > 100
maksymalnej sile, %
5 | Wodoszczelnosé iSnieni L
0 ; Niea ; C’Z‘:zice”z’jyhc'sn'e '“ brak przeciekow PN-EN 1928:2002

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych podano w tablicach 1 + 5 oraz p. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie odpornosci na zmeczenie. Badanie nalezy przeprowadzié na probkach piyt
betonowych, utozonych na styk i ustabilizowanych w tej pozycji w sposéb zabezpieczajacy przed
rozsunigciem. Na piyty nalezy nanie$¢ warstwe powtoki hydroizolacyjnej do krawedzi przerwy
dylatacyjnej utworzonej migdzy ptytami podtoza. Centralnie, osiowo nad szczeling, umieszcza sie tasme
uszczelniajacg, a nastepnie naktada druga warstwg powloki hydroizolacyjnej. Obserwacii wizualnej
poddaje sig¢ powstawanie uszkodzen mechanicznych izolacji, zaistniatych w wyniku ruchu ptyt podioza

w zakresie 0 + 2 mm, poddanych cyklom wygrzewania (+70°C) i chtodzenia (-15°C).

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, powinny byé¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Sposdb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujace informacje:
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslié
nazwe i adres siedziby producenta,
— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3),
— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
- poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych,
— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na

niej udostepniona.
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Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostgpniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki ilub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajagcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci witasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) majg
zastosowanie nastepujgce systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
— system 3 - wg tablic 1 + 4, do zastosowania na zewnatrz budynku,

— system 4 - w przypadku pozostatych zastosowan.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig

zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkeyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkciji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakfadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych witasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skfadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badar obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
— wygladu zewnetrznego,

- wymiarow.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

— masy powierzchniowej,

— wlasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu,

— wodoszczelnosci,

- odpornosci na zmeczenie (dotyczy tasm TU /..., TUS-1/ ..., TUW 2PP /..., TUW /..., TPER PS
/..., TPERPP/...iTPUPP/..)).

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacii

zaktadowej kontroli produkgiji.
Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3 zastgpuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tasm i mat uszczelniajacych Jaeger Polska,
ktdre zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, maja wplyw na
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé wprowadzone do
obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowa
Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3 nie narusza uprawnien

wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdinosci ustawy z dnia
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30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej ((Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich

prawidlowg jako$é, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialno$ci za ich wiadciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos$é Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZMO00-01665/22/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TPU PP / PL3 TPU. Zakfad
Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2022 r.

2. LZM01-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TUW / PL-1. Zaktad
Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

3. LZM01-03566/18/Z00NM. Raport z badania odpornosci na zmeczenie tasmy uszczelniajgcej
TUW/PL-1. Zaktad Inzynierii Materiatébw Budowlanych ITB, Warszawa, 2018 r.

4. LZMO09-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TUW 2PP / PL1 DZ. Zaktad
Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

5. LZM02-03755/18/Z00NZM. Raport z badania odpornosci na zmeczenie tadmy uszczelniajacej
PL1 DZ. Zakfad Inzynierii Materiatébw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

6. LZM02-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TUW 3PS / PL-1/3 DZ.
Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

7. LZM14-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TU / PL-2. Zaktad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

8. LZM02-00502/17/Z00NZM. Raport z badania odpornosci na zmeczenie tadmy uszczelniajgcej
TU. Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2017 r.

9. LZM06-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej PL-2S. Zakfad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

10. LZM10-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TUS / PL-2/1. Zaktad
Inzynierii Materiatdbw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

11. LZM01-03755/18/Z00NZM. Raport z badania odporno$ci na zmeczenie tasmy uszczelniajgcej
PL-2/1. Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

12. LZM11-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej PL-2/2 DZ. Zaktad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

13. LZM08-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TPER PS / PL3 PE. Zakfad

Inzynierii Materiatéow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.
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14.
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26.

27.

28.

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

LZMO01-00502/17/Z00NZM. Raport z badania odpornoéci na zmeczenie tasmy uszczelniajacej
TPER PS. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2017 r.
LZM07-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TPER PP / PL3 TPE. Zakiad
Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

LZM02-03566/18/Z00NZM. Raport z badania odpornosci na zmeczenie tasmy uszczelniajacej
TPER PP / PL3 TPE. Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.
LZMO05-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TDS. Zaktad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

LZM04-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TDS PP. Zaktad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

LZM13-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej JSTO-FLEX. Zaktad
Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

LZM15-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej IZOHYDROTEX PP / Mata
uszczelniajgca MU. Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .
LZM03-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej IZOHYDROTEX PS / Mata
uszczelniajgca MU. Zaktad Inzynierii Materiatébw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.
LZMO00-03754/18/Z00NZM. Raport z badania maty uszczelniajgco-rozdzielajacej MUR. Zaktad
Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

LM00-02571/15/Z00NM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej PL 2/S, Zaklad Materiatow
Budowlanych ITB, 2015

LMO00-025534/14/Z00NM. Raport z badania wodoszczelnoéci tasm, Zaktad Materiatow
Budowlanych ITB, 2015r.

0985/13/Z00NM (LM00-095/13/Z00NM). Ocena techniczna odporno$ci na zmeczenie taém
uszczelniajacych firmy Swisspol Sp. z 0.0. w uktadzie z masami hydroizolacyjnymi, Zaktad
Materiatéw Budowlanych ITB, 2013 r.

Informacje techniczne oraz raporty z badan tasm PL-1, PL1 DZ, PL-2, PL-2, PL2/1, PL2/2, PL2/2
DZ, PL-3 PE, PL3 PP, JSTO Flex, przeprowadzonych w laboratorium zaktadowym, 2015 r.
LMO00-02096/13/Z00NM. Badanie odporno$ci na zmeczenie tasmy uszczelniajacej TPER
w uktadzie z masg EKOR 71 i EKOR 72, Zaktad Materiatow Budowlanych ITB

Sprawozdania z badan, Instytut Inzynierii Materiatébw Polimerowych i Barwinkéw, Torun, 2013 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie dlugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i pfaskodci. Czgé¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

1849-2:2019 Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie grubosci i gramatury. Cze$é 2.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw
ISO 527-1:2020 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu. Zasady ogéine
ISO 527-3:2019 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badar folii i ptyt



18/19

, l-ll®
ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3 BEiLE

PN-EN 1928:2002

PN-EN 12311-2:2013

ITB-KOT-2019/0876
wydanie 2

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okres$lanie wodoszczelno$ci
Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie wlasciwo$ci mechanicznych
przy rozcigganiu. Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

Tasmy i maty uszczelniajgce Jaeger Polska
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Zatacznik A.
Wymagania
Cechy — == Metody
Poz, identyfikacyjne Mankiet duzy / | Mankiet maty / ze':var::tzrzn:\ky / w:v?;::rr::y / badan
1 2 3 4 5 6 7
1 Dtugo$é, mm:
- catego elementu >200 80 +200 - -
- mierzona wzdtuz . .
krawedzi podstawy . ) 130+500 130+500 ——
- mierzona wzdtuz . . iy
gomej krawedzi - - 130 + 500 130 + 500 1848-2:2003
2 | Szeroko$¢, mm:
- calego elementu >200 80 +200 100 + 300 100 + 300
- pasa z powiokg - . 50 + 200 50 + 200

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3






